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DDe relatief goede corrosiebestendigheid van aluminium is te 
danken aan de bijzondere eigenschap van het aluminiumop-
pervlak om passief voor haar omgeving te worden. M.a.w. 
het reactieve c.q. onedele aluminium gedraagt zich edel 
dankzij dit oppervlak. Dit gebeurt doordat het aluminium 
direct met zuurstof reageert dat in de omgeving aanwezig 
is. Dat gebeurt zelfs zonder de aanwezigheid van een elek-
trolyt c.q. water. Een dunne amorfe oxidelaag wordt op 
deze wijze gevormd en dat wordt ook wel de aluminafilm 
genoemd. Deze laag, die maximaal slechts 10 nanometer 
dik is, beschermt het metaal tegen corrosie omdat deze huid 
het onderliggende metaal hermetisch afsluit. De chemische 
formule van deze laag is in de meeste gevallen Al2O3. Wordt 
deze laag beschadigd of gaat men het materiaal bewerken 
dan zal op die plaats dankzij de aanwezige zuurstof een 
nieuw oxidelaagje ontstaan. Dit noemt men ook wel het 
self-healing effect. Andere metalen die dit fenomeen ook 
kennen zijn chroom, nikkel, titaan, zirkoon etc. Door dit 
mechanisme blijft het materiaal in goede conditie mits de 
chemische belasting niet te groot wordt. Zodra het alumi-
niumoxide in contact komt met water dan zal dit opper-
vlak gehydrateerd worden waardoor de corrosiebestendig-
heid nog verder wordt verbeterd. Dit kan men chemisch 
aanschouwelijk maken met de formule Al2O3.2H2Ox. Dit 
effect kan verder versterkt worden indien het aluminium 
in kokend water wordt gedompeld. Dit mechanisme wordt 
ook gebruikt om de verdikte oxidehuid als gevolg van het 
bekende anodiseerproces dicht te sealen.Wordt het opper-
vlak verhit dan zal de dikte van deze huid toenemen maar 

boven de 500ºC zullen er na verloop van tijd vanuit het 
aluminium ook kristallijn aluminia ontstaan dat een groter 
volume heeft dan de reeds verdikte oxidehuid. Het gevolg is 
dat de huid op die plaatsen kapot wordt gedrukt waardoor 
de unieke eigenschappen van de oxidehuid geleidelijk gaan 
verdwijnen. 

 DE ROL VAN dE ALUMINIUMOXIdELAAG 

Als aluminium in contact komt met sterke zuren en basen 
zoals bijvoorbeeld waterstoffluoride, fosforzuur en natri-
umhydroxide dan zal de aluminiumoxidehuid daarmee 
reageren zodat deze uiteindelijk oplost. Met andere 
woorden de passieve huid is dan verdwenen en het vrijko-
mende onedele aluminium zal snel weg corroderen. Ook 
blijkt dat de corrosiebestendigheid van aluminium het 
beste is rond het neutrale gebied van de zuurgraadreeks. 
In bepaalde oxiderende zuren blijkt aluminium wel prima 
te presteren en een goed voorbeeld hiervan is het gebruik 
in salpeterzuur (HNO3) wat een oxiderend zuur is. De 
stabiliteit van de oxidelaag speelt een belangrijke rol in de 
corrosiebestendigheid van aluminium. De stabiliteit van 
de oxidelaag is namelijk behoorlijk begrenst in tegenstel-
ling tot andere reactieve metalen zoals titaan en zirkoon. 
Overschrijdt men deze stabiliteit dan krijgt men te maken 
met de reactiviteit van de oxidelaag ofwel met de start van 
corrosie. Soms krijgt men dan zelfs zogenaamde corrosie-
pokken te zien. Dit zijn voelbare pukkels omdat de corro-
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In het vakblad Roestvast Staal is vrij 
recent een artikel verschenen dat handelde

 over het voorkomen en verwijderen van vliegroest 
en contaminatie op roestvast staal. Het blijkt dat

 informatie op dit gebied vanuit de praktijk in een duide-
lijke behoefte voorziet. Niet alleen roestvast staal heeft

 last van ongewenste aantastingen maar ook aluminium kent 
dit probleem, hoewel zich dit anders manifesteert dan bij roest-

vast staal. Daarom wordt hieronder een opsomming gegeven van diverse
 feitelijkheden en er wordt ook stilgestaan bij de fenomenen aerosolen en 

vliegroest. Verder zullen ervaringen gegeven worden met het behandelen van 
gecorrodeerd aluminium met een nieuw ontwikkelde organische reiniger.

Afbeelding 8  Aluminium fietswielvelg die door het gebruik zwaar vervuild 

en gecontamineerd is.
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sieproducten meer ruimte innemen. In afbeelding 1 ziet 
men van zulke witachtige pokken. Deze zijn ontstaan op 
niet-geanodiseerde aluminium glaslatten van kozijnen in 
een maritiem milieu. Het zal duidelijk zijn dat de corrosieve 
belasting te hoog is geweest en dat komt vooral door de 
vorming van aerosolen. De aluminiumoxidehuid bezwijkt 
dan plaatselijk en anodiseren had dit fenomeen sterk afge-
remd of zelfs geheel voorkomen.

De corrosiebestendigheid van aluminium kan men relateren 
aan droge en vochtige condities. Bij laatstgenoemde kan 
men denken aan zure, neutrale en alkalische omgevingen. 
Ook kunnen regelmatig oppervlaktefouten aanleiding geven 
tot corrosie. Daarnaast kunnen ook andere invloeden een 
negatief effect hebben op de corrosiebestendigheid en 
daarbij kan gedacht worden aan krassen, ruwheden en 
bewerkingen. Ook intermetallische verbindingen, veront-
reinigingen, walsimperfecties en korrelgrenzen kunnen 
aanleiding geven tot corrosie vooral indien laatstgenoemde 
vol met roosterfouten zitten. Ook door de vorming van 
bepaalde fasen zoals precipitaten kan men lokaalelement-
corrosie krijgen dat veelal putcorrosie tot gevolg heeft. Zelfs 
interkristallijne corrosie is dan te verwachten omdat juist 
op de korrelgrenzen deze precipitaten zich zullen nestelen 
omdat daar nu eenmaal de meeste ruimte hiervoor wordt 
geboden.De corrosiebestendigheid kan positief worden 
beïnvloed door het aluminium afdoende te legeren en dan 
komt vooral het element magnesium naar voren zodra men 
met maritieme milieus van doen heeft. Andere veel voor-
komende legeringselementen zijn koper, mangaan en sili-
cium. Ook is algemeen bekend dat de corrosiebestendigheid 
substantieel wordt verbeterd indien men aluminium gaat 
anodiseren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat niet 
alle aluminiumlegeringen zich hiervoor lenen. Vooral het 
legeringselement silicium ondermijnt deze activiteit.  

	AEROSOLEN

Plaatselijk kunnen er op aluminium aantastingen ontstaan 
door bijvoorbeeld aerosolen en dat gebeurt voorname-
lijk in de kuststreken. Aerosolen zijn kleine druppeltjes 

zeewater die door de wind worden meegenomen vanuit de 
zee en die tijdens hun vlucht indampen waardoor de zout- 
en chloridenconcentratie verder toenemen. Dit bewerkt 
voor het aluminium een grotere corrosieve belasting dan 
met gewoon zeewater. Het gevolg is plaatselijke aantasting 
van het aluminium waardoor er corrosiepokken ontstaan 
die soms ook tot putcorrosie kunnen leiden. Vooral op 
en in de buurt van de kuststreek en op jachten ziet men 
regelmatig onderdelen van aluminium die door deze inwer-
king (zelfs zwaar) aangetast zijn. Deze invloed kan zich 
laten gelden tot wel 15 kilometer vanuit de kustlijn. Op 
afbeelding 2 ziet men aangetaste aluminium poten van een 
terrastafel die in buurt van de kuststreek stonden opgesteld 
na slechts 4 jaar gebruik. Juist deze delen worden extra 
aangetast omdat de regen niet altijd gemakkelijk de opge-
droogde zeezouten kan verwijderen omdat het tafelblad er 
nu eenmaal boven zit. Wel komt er vocht bij die de elektro-
lytische werking verder activeert maar het is dus te weinig 
om de zouten weg te spoelen. Daarom zal aluminium beter 
presteren indien regenwater het oppervlak regelmatig kan 
reinigen. Ook had men een betere bestendige kwaliteit 
moeten kiezen.

Dit fenomeen is ook bekend bij roestvast staal en op afbeel-
ding 3 ziet men een toegangspoort van roestvast staal 316 
in de buurt van de kust. Duidelijk zijn roestplekken die in 
dit geval ook wel theevlekken worden genoemd.

Afbeelding 1  Corrosiepokken op aluminium 

glaslatten toegepast in de buurt van de kust.

Afbeelding 2  Aangetaste aluminium poten van 

een terrastafel door aerosolen.

Afbeelding 3  RVS 316-toegangspoort dat 

aangetast is door aerosolen.




